RESINA DE SILICONA formlabs W



DATOS DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL

Propiedades mecanicas

Resistencia a la rotura por traccién

Alargamiento de rotura
Resistencia al desgarro

Esfuerzo de alargamiento al 50 %

Esfuerzo de alargamiento al 100 %

Esfuerzo de alargamiento al 150 %

Deformacién permanente por compresion

(23 °C durante 22 horas)

Resiliencia Bayshore

Fatiga de flexién Ross a 23 °C

Poscurada 22

5 MPa

230 %

12 KN/m

0,4 MPa

1MPa

2,1 MPa

20 %

34%

>500 000 ciclos

Silicone 40A Resin

Método

ASTM D412-06 tipo C,
500 mm/min

ASTM D412-06 tipo C,
500 mm/min

ASTM D624-00, tipo C

ASTM D412-06 tipo C,
500 mm/min

ASTM D412-06 tipo C,
500 mm/min

ASTM D412-06 tipo C,
500 mm/min

ASTM D395-03 (B)

ASTM D2632
ASTM D1052, (IZOD),

Fatiga de flexién Ross a -10 °C

Propiedades generales
Dureza Shore

Color

Viscosidad (a 35 °C)

Propiedades térmicas

Temperatura de transicion vitrea

Biocompatibilidad

>500 000 ciclos

flexion de 60°, 100 ciclos/minuto

ASTM D1052, (1IZOD),
flexion de 60°, 100 ciclos/minuto

ASTM 2240
Gris oscuro
7800 cP
-107°C ASTM D4065

La Silicone 40A Resin se ha evaluado como un producto en contacto con la piel de conformidad con la Norma ISO 10993-1
para los siguientes parémetros de biocompatibilidad:

Norma ISO
1SO 10993-5:2009
1ISO 10993-23:2021
1SO 10993-10:2021

1 Las propiedades medidas
se han determinado
mediante ensayos
internos y se actualizaran
con resultados de un
laboratorio externo.

Descripcion

Datos de ensayo alin por obtener
Datos de ensayo aun por obtener

Datos de ensayo aun por obtener

2 Las propiedades del material pueden
variar en funcién de la geometria
de la pieza, la orientacién y ajustes
de impresién, la temperatura
y los métodos de desinfeccion
o esterilizacion utilizados.

3 Los datos para las muestras poscuradas se midieron
en barras de resistencia de tipo C impresas en una
impresora Form 3 configurada para imprimir con una
altura de capa de 100 pm utilizando la Silicone 40A Resin,
lavadas en una Form Wash durante 20 minutos en una
solucién de 80 % alcohol isopropilico / 20 % acetato de
butilo y poscuradas a 60 °C sumergidas en agua durante
30 minutos en una Form Cure.



DATOS DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL Silicone 40A Resin

Analisis mecanico dindmico (DMA) de la Sllicone 40A Resin
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Temperatura T (°C)

Se muestra una curva de DMA de -150 °C a 180 °C a 3 °C/min. Se observa una transicion vitrea a -107 °C y una transicién
de fusion cristalina a -37 °C, seguida de una fase de estancamiento gomoso al concluir el ensayo a 180 °C.

COMPATIBILIDAD DE LOS DISOLVENTES

Incremento de peso porcentual a lo largo de 24 horas de un cubo impreso de 1 x 1 x 1cm, poscurado y sumergido en
el disolvente respectivo:

Productos quimicos de limpieza Incremento de peso Liquidos industriales Incremento de peso
en 24 h (%) en 24 h (%)
Acetona 1,5 Gasolina (ISO 1817, liquido C) 69,8
Lejia ~5 % NaOCI <01 Diésel (Chevron #2) 32,9
Agua destilada <01 Skydrol 5 23,2

Incremento de peso

Acido fuerte/Base/Alcohol en 24h (%)

Aceite hidraulico 10

Acido acético (5 %) <01 Eter monometilico 25
de dietilenglicol

Acido clorhidrico (10 %) 0,4 Aceite mineral pesado 16
(S(;(I)u;éé; (Fj)'e_‘rli(:g;xido de sodio <01 Aceite mineral ligero 2
Agua salada (3,5 % NaCl) <01

Alcohol isopropilico 59

Peroxido de hidrégeno (3 %) <01

Acetato de butilo 92,3

Si hay otros datos que quieras que tengamos en cuenta para versiones futuras de la ficha técnica de
este material, por favor, rellena esta encuesta. Si tienes preguntas especificas acerca de cémo evaluar la
idoneidad de este material para tu aplicacién, ponte en contacto con los equipos de ventas y asistencia
de Formlabs.



https://formlabs.qualtrics.com/jfe/form/SV_afwH8xiChmnqW9g

